
Stabilité dimensionnelle

- machine domestique

- machine normalisée

Pas de norme

ISO 6330 : 2012

Force de rupture - Résistance a la traction ISO 13934 – 1 : 2013

Allongement à la rupture ISO 13934 – 1 : 2013

Déchirure amorcée

(méthode mouton pendulaire)
ISO 13937 – 1 : 2000

Déchirure amorcée ISO 13937 – 2 : 2000

Glissement coutures ISO 13936-1 : 2004

Glissement coutures Marks & Spencer P12 (2003)

Infroissabilité aux lavages 

(MONSANTO)
NF G07-137-1 : 2001

Poids m² ISO 3801 : 1977

Laize utile ISO 22198 : 2006

Laize hors tous ISO 22198 : 2006

Angles à sec ISO 2313 : 1992

Elasticité et pochage Méthode Bruno Saint Hilaire

Spraytest ISO 4920 : 2013

Solidité lavage ISO 105 - C06 : 2010

Solidité à l’eau ISO 105 - E01 : 2013

Solidité à la sueur ISO 105 - E04 : 2013

Solidité frottement sec et humide ISO 105 - X12 : 2016

Solidité lumière ISO 105 - B02 : 2014

pH de l’extrait aqueux ISO 3071 : 2006

Ebouriffage et boulochage ISO 12945-2 :2000

Abrasion ISO 12947-1 :1998
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